®AINOMENH EIAIKH
NYKNOTHTA, kg/m3
(ASTM C-97)

2693

ONOMAZIA ATr10Y KYPIAAOY (NMOMIMIA) TKPIZO

AIAOEZIMOTHTA NAI
TYNOZ AZBEZTOAIOOZ
XPQMA rKPI
MPOEAEYZH KPHTH

OPYKTOAOTIIKH ZYZTAZH, % wt

AZBEZITITHZ 96,00 AOAOMITHZ 4,00 XAAAZIAZ

MAPMAPYTIEZ - XAQPITHZ - AZTPIOI -
EMIAOTO - XAQMITHZ - Fe OZIAIA -
APTIANIKA OPYKTA -  ZEPNENTINHZ - TMYPOZENOI -

XHMIKH ANAAYZH, % wt

CaO 535 MgO 0,66 Si02 2,00
Fe203 0,15 AI203 0,21 K20 0,03
Naz20 0,02 MnO 0,02 LOI 43,30

PYZIKOMHXANIKEZ IAIOTHTEZ

SYNTEAESTHE ANTOXH ZE OAIYH - ;:'::g’l‘é’-::g
YBATAMOPPO®HSHS,  YIPHKATASITAZH, oo S0t
% wt (ASTM C-97) MPa (ASTM C-170) &_99)
0,08 69 o

®OOPA META ANO
TPIBH, mm (DIN
52108 - 20 KYKAOI)

571



